






8. Entfernen Sie gleichmäßig aufgestaute 
Kleberreste an der äußeren Seite des PU-Teils

9. Wiederholen Sie diesen Vorgang ebenfalls im 
innenliegenden Bereich

10. Lassen Sie den Kleber gemäß beiliegender 
Anleitung reagieren und aushärten
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Abdichten von Schraubverbindungen

Bitte beachten Sie, dass zur optimalen Sicherheit und zur Vermeidung elektrostatischer Zündgefahren auch 
eine korrekte Erdung der Schläuche bei der Konfektionierung und Installation durchgeführt werden sollte. 
Wie Sie die Erdung vornehmen entnehmen Sie bitte unserer Bedienungsanleitung zur Erdung von Schläu-
chen. Diese erhalten Sie für sowohl für PU- als auch für Clip-Schläuche. Sprechen Sie uns an! 
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